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欧陆检测技术服务(杭州)有限公司 

浙江省杭州市滨江区滨安路 1180号 1幢 1号楼 3层 301-307, 317-322室 

样品的获取方式为快递。实验室的测试结果取决于所收到的产品和材料中采到的样本。测试点的描述和测试条件如报告中所列。欧陆检测技术服务（杭州）有限公司承诺测

试工作符合质量管理体系，遵守合同和法律条件。如果您有任何意见请将报告号发邮件至 info.hz@cpt.eurofinscn.com 咨询。此文件的复制必须由欧陆检测技术服务（杭州）

有限公司在报告完成后以书面形式授权。除非客户、法规或标准规范中已规定了判定规则, 否则作出符合性判定时，欧陆将按照 ILAC G8:09/2019-(简单接受规则）进行应

用。如果您有任何投诉意见请将报告号发邮件至 chinacomplaint.hz@cpt.eurofinscn.com 说明。 
 

测试报告 
 

测试申请公司 : 亿思柯电气（江苏）有限公司 

地址 : 江苏省启东市朝阳路 88号 

样品描述 : 铝导轨 

生产商 : 亿思柯电气（江苏）有限公司 

原产地 : 中国 

样品提交日期 : 2026年 06月 01日 

更多信息日期 : 2026年 06月 15日 

测试周期 : 2026年 06月 03日 至 2026年 06月 15日 

测试要求 : 参照欧盟 RoHS指令 2011/65/EU及其修订指令 Directive (EU) 

2015/863，测定电子电气设备中铅，镉，汞和六价铬的含量 

测试结论 : 基于所送样品进行的测试，测试结果符合欧盟 RoHS指令

2011/65/EU及其修订指令 Directive (EU) 2015/863中附录 II的

要求 

针对申请人提供的样品和/或部件进行以下测试 

备注： 

1.本报告是 EFHZ26060727-CG-01-EN英文报告的中文译本。如有差异，请以英文版本为准。 

2. 根据客户要求，相关检验检测数据、结果仅供委托方科研、教学或内部质控用，对社会不具有证明作用。 
 

 

欧陆检测 (杭州) 联系方式 

客服代表: Nicole.Bao@cpt.eurofinscn.com/ +86 571 87203730 

销售代表: Jo.Feng@cpt.eurofinscn.com/ +86 13818477322 

 
 

************具体测试结果，请参见下页 ************* 
 
欧陆检测技术服务（杭州）有限公司 Sara$ 

$Sara$ 

刘爽 

质量部经理 
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样品图片 
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部件图片 
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***待续*** 

 



 
报告号： EFHZ26060727-CG-01-CN 

日期： 2026年 06月 15日 

页码： 第 4 页，共 6页 
 

欧陆检测技术服务(杭州)有限公司 

浙江省杭州市滨江区滨安路 1180号 1幢 1号楼 3层 301-307, 317-322室 

部件清单 

 

部件编号 部件名称 样品 

1 银色金属铝 A 

 
 

***待续*** 
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测试结果 

铅，镉，汞和六价铬的含量 

测试方法        :    参照IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-1:2015, 电子电

器产品中四种限用物质浓度测定 

方法检出限      :    铅，镉，汞为 10 mg/kg；六价铬为 0.01μg/cm2 

要求            :    参照欧盟RoHS指令2011/65/EU 附录II 

参数 单位 
测试结果 限值 

1 

Lead 铅 (Pb) mg/kg ND 1000 

Cadmium 镉 (Cd) mg/kg ND 100 

Mercury汞 (Hg) mg/kg ND 1000 

Chromium VI六价铬 (Cr VI) mg/kg NE 1000 

备注: 

ND = 未检出, 小于方法检出限 

NE = 六价铬含量低于 0.10 μg/cm2, 镀层中未检测到六价铬 

mg/kg = 毫克每千克 

μg/cm2 = 微克每平方厘米 
 

***待续*** 
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RoHS 测试流程 

 

样品按照下述流程被完全消解(六价铬测试除外) 

 
 

***报告结束*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***报告结束*** 
 

量取 

 

用微波消解仪/电热板进
行酸消解 

 

过滤 

溶液 

 

残留物 

 

1) 碱熔法/灰化 

2) 酸溶液 

 

电感耦合等离子体发射光

谱仪 

数据 

 

预处理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非金属 

 

加入消解液 

 

在 90～95°C

条件下萃取 

 

过滤，调整

金属 

 

沸水萃取 

 

若显示红色，

表明检测到六

价铬，必要时

采用紫外-可见

光分光光度计

验证 

数据 

 

加入 1,5-二苯

碳酰二肼现色 

紫外-可见光分

光光度计 

数据 

 

点测试 

加入 1,5-二苯

碳酰二肼现色 

铅/镉/汞  

 

六价铬 

检测到 

未检测到 


